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Aufstellung B-Plan ,Sondergebiet Photovoltaik-Freiflachenanlage Unterappersdorf*
in Unterappersdorf und 5. Anderung des Flachennutzungsplans

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem vorliegenden Bauleitplanentwurf nehmen wir wie folgt Stellung:

Photovoltaikanlagen werden haufig mit verzinkten Stahlfundamenten im Boden ver-
ankert. Durch feuerverzinkte Rammpfosten kommt es grundsatzlich zu einem Ein-
trag von Zink im Boden und zu einer Anreicherung. Die erdberuhrten Flachen der
verzinkten Stahlprofile einer Photovoltaikanlage variieren je nach Modulgréle, Bo-
denmachtigkeit, Topografie, projizierter Wind- und Schneelast und Art der Veranke-
rung. Die Bodenberuhrflache betragt bei dem tblichen Rammpfahlverfahren 400 bis
600 m?/ha. Von diesen Beruhrflachen der Stahlprofile kann Zink in erhdhten Mengen
Uber Korrosionsprozesse in den Boden gelangen. Der Zinkeintrag von verzinkten
Stahlprofilen in den Boden wird vor allem durch dessen Feuchte und Saurestatus
(pH-Wert) gesteuert. Die Zinkloslichkeit nimmt unterhalb eines Boden pH-Werts von
6 deutlich zu. Ein verzinktes Stahlprofil in einem maRig sauren Boden (pH = 5) mit

mittlerer Bodenfeuchte (40 Vol.%) weist mit ca. 3 pm/Jahr den 6-fachen Zinkverlust
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auf wie in einem sehr trockenen (5 Vol.%) Boden mit neutraler Bodenreaktion (pH = 7). Bei
Stauwassereinfluss ist grundsatzlich von héheren Abtragsraten auszugehen. Neben Boden-
feuchte und pH-Wert beglinstigt auRerdem ein hoher Gehalt geldster Salze den Abbau ver-
zinkter Oberflachen. Durch den chemischen Abbau im Boden istim Mittel ein Eintrag von 8
bis 11 kg pro ha und Jahr zu erwarten. Darlber hinaus wird mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch durch das Einrammen und Ziehen der verzinkten Stahlprofile Zink in partikularer Form
in den unmittelbar angrenzenden Bodenbereich eingetragen.

Der Eigentumer der Uberplanten Flache ist Uber die mogliche Zinkbelastung zu informieren.

Durch die Wahl des Aufstanderungssystems oder einer alternativen Materialart kann
das mogliche Problem einer Zinkbelastung des Bodens vermieden werden!

Es mufd aus Grinden des vorsorgenden Boden- und Grundwasserschutzes sichergestellt
werden, dass

1. die zulassigen jahrlichen Frachten von Zink tber alle Wirkungspfade in den Boden
nicht iberschritten werden.
2. verzinkte Stahlprofile, -rohen oder Schraubanker nicht in die gesattigte Zone oder

den Grundwasserschwankungsbereich reichen. Dies ist aus Grinden des Allgemei-
nen Grundwasserschutzes nicht zulassig.

Sollte dennoch an verzinkten Stahlfundamenten zur Verankerung festgehalten werden, so ist
vor der nachsten Beteiligung am Bebauungsplanverfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB der
Nachweis zu fihren, dass die zulassigen jahrlichen Frachten von Zink Gber alle Wirkungs-
pfade in den Boden nicht Uberschritten werden und verzinkte Stahlprofile, nicht in die gesat-
tigte Zone reichen. Der Bereich des Bebauungsplans liegt im tertiaren Hugelland und im
Teilbereich eines wassersensiblen Bereiches.

Exakte Angaben Uber die Grundwasserverhaltnisse kdnnen nicht gemacht werden. Es muf}
jedoch mit Hang- und Schichtwasser gerechnet werden. Das Vorhaben ist entsprechend zu
sichern —sowohl gegen wild abfliessendes Wasser als auch gegen Schichtwasser, welches
sich in Verbindung mit verzinkten Stahlprofilen nachteilig auf die Wasserbeschaffenheit aus-

wirken kénnte. Metallbeschichtungen kénnen den Zinkeintrag reduzieren und den Nachweis
somit vereinfachen.

Unter der Voraussetzung der Aufstellung eines Bodenuntersuchungskonzeptes und des an-
schlieRenden Nachweises vor der nachsten Beteiligung am Bebauungsplanverfahrengem. §

4 Abs. 2 BauGB besteht Einverstandnis mit vorliegenden Bebauungsplanentwurf.
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Wir empfehlen wir folgende Hinweise in den Bebauungsplan aufzunehmen:

Durch feuerverzinkte Rammpfosten kommt es grundsatzlich zu einem Eintrag von Zink im
Boden und zu einer Anreicherung Zusatzliche Belastungen mit Zink, die von erdberuhrten
und oberirdischen Bauteilen herrihren, sind zu minimieren und die Vorgaben der BBodSchV,
insbesondere die zulassige zusatzliche jahrliche Fracht an Zink Uber alle Wirkungspfade,

sind einzuhalten.

Das Landratsamt Freising erhélt eine Kopie unseres Schreibens.
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